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Objekte Linden-Museum Guss
Fe [%] - chronologisch aufsteigend
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Proben-Nr.

19A 14 29 34A 33 22A 21A 20
19B 11 23A 34 B 32 22B 21B 18A

Proben-Nr.

Abbildung 16 a, b

eben als Zn-freie Zinnbronzen von dem vorherrschenden Bild der Messinglegie
rung ab. Auch bei Nr. 20 und 21 (Rosenölflasche und Krug aus L 3853 L) sind
nennenswerte Sn-Anteile zu erkennen, die weit über dem Durchschnitt liegen,
aber hier noch vom Zn-Anteil übertroffen werden. Bei Nr. 22 (Schale aus L 3853
L) klaffen die Messwerte der beiden Proben weit auseinander.


