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1) la présence ou l’absence de constructions
autour du foyer du bas-fourneau, et leur type;
2) le nombre de soufflets utilisés; 3) le caractère
secret, ou non, du bas-fourneau; 4) la connaissan
ce (voire l’utilisation) de pierres à forger, ou
l’ignorance de leur existence; 5) l'obligation éven
tuelle d’utiliser un instrument spécial pour déposer
le minerai dans le foyer; 6) la position du minerai
dans le foyer; 7) la connaissance de légendes
relatives à l’origine des fonderies; 8) l'éventuel
grillage du minerai.

Deux autres critères, fort marqués du sceau
du régionalisme ont été retenus, bien qu’ils n’aient
rien de secret: 9) la connaissance des soufflets de
forge en argile; 10) l’emploi éventuel du terme
guhéesha en plus du terme gucûra pour dire
«forger». Ces deux critères présentent une excel
lente corrélation avec les critères 4, 5 et 7 ci-
dessus.

Par contre, les critères suivants n’ont pas été
retenus: Tout ce qui se rapporte aux croyances; en
effet, les comportements superstitieux sont in
fluencés par des personnes ou par des coutumes
indépendantes de la forge et de la fonderie: des
prescriptions de devins, par exemple. A Musigati,
le vieux maître-fondeur Nyamugenda avait eu des
jumeaux, ce qui entraînait jadis l’obligation pour
les parents de se faire initier aux croyances: motif
probable pour lequel il cumulait les fonctions de
devin et de forgeron, car d’autres fondeurs prati
quant exactement la même technique dans la

 province de Bubanza n’étaient pas initiés. Tout ce
qui fait intervenir la forme des ateliers de fonderie
et de forge, vu leur extrême variabilité (cf. 2.2
ci-dessus). Les données relatives aux marteaux
n ont pas été retenues non plus, car ils ne servent

Pas à la fonderie, sinon parfois à morceler le
minerai.

A part les régions sans fonderies, les critères
de différenciation retenus déterminent 5 régions
techniques distinctes définies ci-dessous; cette
classification n’a rien d’absolu, mais paraît cohé
rente; certaines des régions déterminées peuvent
se décomposer en sous-régions, dont il n'a pas paru
utile de faire des régions distinctes.

Ces critères soulèvent évidemment trois ques
tions auxquelles il est malaisé de répondre:
N’existe-t-il pas d’autres critères, omis ici? Com
ment les classer par importance? A partir de
combien de résultats divergents peut-on considé
rer que deux techniques sont fondamentalement
différentes?

12 descriptions de fonderies sont suffisam
ment détaillées pour permettre une analyse com
parative basée sur les 10 critères retenus; voici le

tableau des résultats obtenus, ainsi que les schémas
de 8 des 12 fonderies (les 4 autres fonderies
peuvent être identifiées, à de petits détails près, à
l’un ou l’autre de ces schémas).
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Fig. 1: Bas-fourneau de Nshiri.


